
（単位：トン）

熱　　　　　間　　　　　圧　　　　　延　　　　　鋼　　　　　材

形　鋼 棒　　　鋼 管　材 線　材 鋼　板 鋼　帯 合　計

Cｒ系 11 2,459 14,597 3,581 223 69,269 90,140 30,847

Cr-Mo系 - 774 - 1,209 402 19,631 22,016 9,066

Cr-Mn系 - 48 - 1,030 - 44 1,122 241

Cr-Ni系 4,741 5,661 4,870 7,963 11,852 64,652 99,739 61,454

Cr-Ni-Mo系 253 4,346 4,262 6,505 4,887 5,059 25,312 14,191

出所：経済産業省『鉄鋼生産内訳月報』

（注）平成26年1月より統計調査が経済産業省生産動態統計から上記に変更されたため、

　　　それ以前の数値との連続性はない。　

平成28年10月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高（鋼種・形状別）

月　末

在　庫

工

具

鋼

炭 素 工 具 鋼 ・・・ 336 - 239 15 9,275 9,865 3,562

合 金 工 具 鋼 ・・・ 7,123 - 531 75 1,725 9,454 4,108

高 速 度 工 具 鋼 ・・・ 768 - 417 45 - 1,230 439

- - -

計 ・・・ 8,227 - 1,187 135 11,000

その他の工具鋼 ・・・ - - - -

20,549 8,109

構

造

用

鋼

機械構造用炭素鋼 4,765 202,868 2,278 142,432 5,964 48,927 407,234 239,292

構 造 用 合 金 鋼 10,300 174,683 47,816 62,115 7,984 9,937 312,835 137,912

計 15,065 377,551 50,094 204,547 13,948 58,864 720,069 377,204

- 291 37,585 28,416

軸 受 鋼 - 48,306 9,664 24,697 52

ば ね 鋼 - 11,296 - 25,998

453 83,172 35,078

ス テ ン レ ス 鋼
小 計

5,005 13,288 23,729 20,288 17,364 158,655 238,329 115,799

快 削 鋼 - 32,216 38 15,205 - - 47,459 27,310

ピ ア ノ 線 材 ・・・ ・・・ ・・・ 44,708 ・・・ ・・・ 44,708 27,511

9,570 171,937 308,780 535,872 184,631

そ の 他 の
特 殊 用 途 鋼

- 209 92 4,425

高 抗 張 力 鋼 27,311 7,942 10,332

201 355 5,282 3,029

計 32,316 113,257 43,855 144,891 189,554 468,534 992,407 421,774

合             計 47,381 499,035 93,949 350,625 203,637 538,398

特

殊

用

途

鋼

2,419

1,733,025 807,087

合  わ  せ  鋼 材 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 6,728 121 6,849

鋼種

形 状


