
（単位：トン）
熱　　　　　間　　　　　圧　　　　　延　　　　　鋼　　　　　材

鋼　板
鋼　帯

Cｒ系 x 2,472 10,864 x 52,176 68,052 27,704

Cr-Ni系 2,307 5,848 2,785 9,005 51,937 71,882 56,203

Cr-Ni-Mo系 x 1,320 4,081 x 5,442 12,099 15,641

その他系 x 1,273 - x 16,933 20,176 9,169

  出所：(一社)日本鉄鋼連盟『鉄鋼生産内訳月報』

　　（注） ①工具鋼のその他は2020年1月より従前の高速度工具鋼とその他の合算値となった。

 　　　　　②ステンレス鋼のその他系は2020年1月より従前のCr-Mo系とCr-Mn系の合算値となった。

　　　　　 ③2020年1月より鋼板と鋼帯との合算値。

　　　　　 ④ x ：非公表

1,202,352 700,023

合  わ  せ  鋼 材 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1,846 1,846 1,909

合             計 8,622 361,862 71,805 251,236 508,827

347,173 368,051 154,189

5,902 5,667

計 2,861 80,355 30,621 95,628 474,349 683,814 364,415

そ の 他 の
特 殊 用 途 鋼

- 114 x 5,135 x

126,488 172,209 108,717

10,504 - 36,040 22,454

ピ ア ノ 線 材 ・・・ ・・・ ・・・ 23,177 ・・・ 23,177 18,946

x 24,682 20,384

軸 受 鋼 - 30,337 4,886 18,356 174 53,753 34,058

特

殊

用

途

鋼

ば ね 鋼 ・・・ 7,215 - x

快 削 鋼 - 25,536 -

ス テ ン レ ス 鋼
小 計

x 10,913 17,730 x

高 抗 張 力 鋼 x 6,240 x 6,267

233,510 132,610

計 5,761 276,717 41,184 154,880 31,124 509,666 329,675

x 3,354 8,872 5,933

構
造
用
鋼

機械構造用炭素鋼 x 142,648 x 104,441

工

具

鋼

計 ・・・ 4,790 x

x 276,156 197,065

構 造 用 合 金 鋼 x 134,069 x 50,439 x

2,969

そ の他 の工具鋼 ・・・ 594 - x x 899 559

合 金 工 具 鋼 ・・・ 3,974 x 313 x 4,825

炭 素 工 具 鋼 ・・・ 222 - 140

2024年8月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高（鋼種・形状別）

月　末

在　庫
形　鋼 棒　　　鋼 管　材 線　材 合　計

2,786 3,148 2,405
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